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Vortragssitzung 3 CCS, Saal K VII + VIII

FORGLAS

Vorsitz: Prof. Dr. M. Willert-Porada, Bayreuth
Prof. Dr. E. Rädlein, Ilmenau

08.15 M. Willert-Porada, T. Gerdes
LS für Werkstoffverarbeitung, Universität Bayreuth
Forschungsverbund FORGLAS – Multifunktio-
nelle Werkstoffe aus Glas für energieeffiziente
Gebäudetechnologien

08.40 A. Saberi, I. Bradshaw, T. Gerdes, A. Rosin,
LS für Werkstoffverarbeitung, Universität Bayreuth
Entwicklung TiO2-haltiger Gläser und Glaskera-
miken für photokatalytische und luminiszente
Funktionswerkstoffe

09.05 M. Kilo, B. Brand, F. Raether
Fraunhofer Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg
Neue Methoden zur Bestimmung der Viskosität
von Glasschmelzen in situ

09.30 M.C. Bölitz, R. Völkl, U. Glatzel
LS für Werkstoffverarbeitung, Universität Bayreuth
Corrosion of Molybdenum and Platinum elec-
trodes in soda-lime glass

09.55 Kaffeepause

10.25 A. Rosin, A. Saberi, T. Gerdes, M. Willert-Porada
LS für Werkstoffverarbeitung, Universität Bayreuth
Die Rolle des Antimons auf die Wechselwirkung
zwischen der Korrosion von Elektroden- und
keramischen Feuerfestmaterialien in einer elek-
trischen Glasschmelzanlage

10.50 T. Hofmann, L. Wondraczek1, R. Meszaros1

Centrosolar Glas GmbH & Co. KG, Fürth
1 LS für Glas und Keramik, Institut für Werkstoffwis-
senschaften, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen
Langzeitstabilität von Gläsern für gebäude-
integrierte Photovoltaik

11.15 F. Somorowsky, B. Durschang, M. Kilo, K.-H. Haas
Fraunhofer Institut für Silicatforschung ISC, Kompe-
tenzbereich Glas und Hochtemperaturmaterialien,
Würzburg
Herstellung und Wasseraufnahme von nano-
porösem Glas

11.40 R. Meszaros1, M. Wild3, B. Merle2, L. Wondraczek1

1 LS für Glas und Keramik, Institut für Werkstoffwis-
senschaften, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen
2 LS für Allgemeine Werkstoffeigenschaften, Institut
für Werkstoffwissenschaften, Universität Erlangen-
Nürnberg, Erlangen
3 Interpane Glasgesellschaft mbH, Plattling
Hochresistente Mehrschichtsysteme mit selek-
tiven Reflexionseigenschaften zur g-Wert-Opti-
mierung von Architekturverglasungen

12.05 Ende der Veranstaltung und Imbiss


